
www.plasticando.it
Consulenza, formazione e Informazione per la qualità nella
lavorazione delle materie plastiche

Plasticando

Caccia al difetto nello stampaggio ad iniezione

Schema a spina di pesce o di Ishikawa relativo al difetto “Dieseling” .

Lo schema indica le possibili cause del difetto “dieseling” che si riscontra su un pezzo stampato ad

iniezione, dividendole in sei categorie: Ambiente, Operatore / Gestione, Materiale, Processo,

Macchina, Stampo.

Lo schema è tratto dal libro Caccia al difetto nello stampaggio ad iniezione di Filippo Cangialosi,

disponibile su www.plasticando.it

© Filippo Cangialosi



w
w

w
.p

la
st

ic
an

do
.i

t

©
 F

ili
pp

o 
Ca

ng
ia

lo
si

DI
ES

EL
IN

G

Nu
ov

o m
ate

ria
le

Pr
oc

es
so

 no
n o

ttim
izz

ato

P
R

O
C

E
S

S
O

M
A

C
C

H
IN

A

A
M

B
IE

N
TE

O
P

E
R

AT
O

R
E

G
E

S
TI

O
N

E
M

AT
E

R
IA

LE

S
TA

M
P

O

Pa
ra

me
tri 

di 
pr

oc
es

so
no

n o
ttim

ali

Fo
ri d

i s
fog

o
Fo

rza
 di

 ch
ius

ur
a s

tam
po

 al
ta

Al
ta 

tem
pe

ra
tur

a d
el 

fus
o

Ve
loc

ità
 di

 in
iez

ion
e t

ro
pp

o a
lta

No
n 

co
mp

ati
bil

e 
co

n 
i

pa
ra

me
tri 

di 
pr

oc
es

so

Ins
uff

ici
en

ti

Ma
l d

ist
rib

uit
i

Sp
or

ch
i

No
n e

ss
icc

ato

Es
sic

ca
me

nto
 in

su
ffic

ien
te

Es
sic

ca
me

nto

Si
 lib

er
a d

el 
ga

s d
ur

an
te

la 
lvo

ra
zio

ne


